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	autor: Adéla Gabčanová
	vedouci: doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.
	nazev:  Příprava a ověření antifouling vlastností nanovrstev na bázi hybridních materiálů připravených metodou sol-gel
	aa: [Velmi dobře (2)]
	bb: [Velmi dobře (2)]
	cc: [Výborně (1)]
	dd: [Výborně minus (1−)]
	ee: [Velmi dobře minus (2−)]
	ff: [Dobře (3)]
	gg: [Velmi dobře minus (2−)]
	hh: [Splněno]
	ii: [Výborně (1)]
	jj: [Výborně minus (1−)]
	kk: [Výborně (1)]
	ll: [Velmi dobře minus (2−)]
	komentar: Práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Teoretická část je zpracována za použití dostatečného množství správně citovaných literárních zdrojů.
U úvodu práce chybí anglický překlad abstraktu a klíčových slov, v práci se vyskytují drobné nepřesnosti a překlepy.
Při řešení práce jsem postrádala velmi často větší aktivitu a samostatnost studentky. 
Práce byla řešena jako dílčí úkol v rámci projektu TAČR s názvem "HYDROFOBNÍ UV LAKY A NANOVRSTVY NA OCHRANU SUBSTRÁTŮ PROTI BIOLOGICKÉMU NAPADENÍ", který je řešen ve spolupráci s firmami Synpo a.s. Pardubice a Inotex s.r.o.Dvůr Králové na d Labem.
Výsledky práce, které měly být v práci více diskutované, jsou velmi důležité z hlediska růstu a následného odstranění narostlého biofilmu na připravených vrstvách. 
	celkhodn: Řešené téma práce je velice aktuální, o čemž svědčí i to, že práce byla řešena v rámi výše uvedeného projektu TAČR. Práce je mezioborová, studentka se musela naučit syntézu solů, jejich aplikaci na vyčištěné substráty, dále se seznámila s metodami biologického hodnocení vrstev a v neposlední řadě měla možnost testovat otěruvdornost vrstev. Vyhodnocení a porovnání dosažených výsledků nebylo vždy zcela jednoduché.
Dosažené výsledky poskytnou velmi cenné informace o možnosti aplikace testovaných vrstev v praxi.
I přes výše uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě.




	otazky:  1. Prosím o vysvětlení a zdůvodnění, proč nebyla vrstva pod označením AD 30 s obsahem iontů Ag, 
     Cu a Zn testována ve slané vodě (mořské akvárium).

2. Proč byly realizovány chemické rozbory vody z akvária, kde byly umístěny vzorky s vrstvou pod 
    označením AD 30?

3. V závěru na str. 63 máte uvedeno, že .... významně snižují adhezi BIOFILMU.... a hned v další 
     větě je uvedeno .... velmi nadějné pro omezení růstu NANOFILMU .... Prosím o vysvětlení těchto 
     pojmů.
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