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Obrázek 1: Částice oxidu ceričitého, opakování úspěšného experimentu 

 
Obrázek 2: Částice oxidu ceričitého, opakování úspěšného experimentu 



 
Obrázek 3: Částice oxidu ceričitého, opakování úspěšného experimentu 

 
Obrázek 4: Částice oxidu praseodymito – praseodymičitého, opakování úspěšného 

experimentu 



 
Obrázek 5: Částice oxidu praseodymito – praseodymičitého, opakování úspěšného 

 
Obrázek 6: Částice oxidu praseodymito – praseodymičitého, opakování úspěšného 

experimentu 



 
Obrázek 7: Částice oxidu praseodymito – praseodymičitého, opakování úspěšného 

experimentu 

 
Obrázek 8: Částice oxidu neodymitého, opakování úspěšného experimentu 



 
Obrázek 9: Částice oxidu neodymitého,, opakování úspěšného experiment

 
Obrázek 10: Částice oxidu lanthanitého, opakování úspěšného experimentu 
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Obrázek 11: Částice oxidu lanthanitého, opakování úspěšného experimentu  
 



 
Obrázek 12:  Částice oxidu gadolinitého, opakování úspěšného experimentu 

 
Obrázek 13: Vlákna oxidu ceričitého, AC zvlákňování PVB 



 
Obrázek 14: Vlákna oxidu ceričitého, AC zvlákňování PVB 

 
Obrázek 15: Vlákna oxidu ceričitého, nanospider, PVB 



 
Obrázek 16: Oxid ceričitý, cibulový extrakt 

 
Obrázek 17: Oxid ceričitý, cibulový extrakt 



 
Obrázek 18: Oxid ceričitý, cibulový extrakt 

 
Obrázek 19: Oxid ceričitý, cibulový extrakt 



 
Obrázek 20 Oxid ceričitý, cibulový extrakt 

 
Obrázek 21: Oxid ceričitý, mandarinkový extrakt 



 
Obrázek 22: Oxid ceričitý, mandarinkový extrakt 

 
Obrázek 23: Oxid ceričitý, pálení PVA s glycinem 



 
Obrázek 24: Oxid ceričitý, pálení PVA s glycinem 

 
Obrázek 25: Oxid ceričitý, pálení PVA s močovinou 



 
Obrázek 26: Oxid ceričitý, pálení PVA s močovinou 

 
Obrázek 27: Oxid ceričitý, pálení PVA s močovinou 



 
Obrázek 28: Oxid ceričitý, sol – gel, první experiment 

 
Obrázek 29: Oxid ceričitý, sol – gel, první experiment 



 
Obrázek 30: Oxid ceričitý, sol – gel, druhý experiment 

 
Obrázek 31: Oxid ceričitý, sol – gel, druhý experiment 



 
Obrázek 32: Oxid ceričitý, sol – gel, druhý experiment 

 
Obrázek 33: Oxid železitý, mandarinkový extrakt 



 
Obrázek 34: Oxid železitý, mandarinkový extrakt 

 
Obrázek 35: Oxid železitý, cibulový extrakt 



 
Obrázek 36: Oxid železitý, cibulový extrakt 

 
Obrázek 37: Oxid železitý, cibulový extrakt 



 
Obrázek 38: Oxid železitý, pálení PVA s močovinou 

 
Obrázek 39: Oxid železitý, pálení PVA s močovinou 



 
Obrázek 40: Oxid železitý, pálení PVA s močovinou 

 
Obrázek 41: Oxid železitý, sol – gel, první experiment 



 
Obrázek 42: Oxid železitý, sol – gel, druhý experiment 

 
Obrázek 43 : Oxid železitý, sol – gel, druhý experiment 



 
Obrázek 44: Oxid železitý, sol – gel, druhý experiment 

 
Obrázek 45: Oxid ceričitý, vaječný bílek 



 
Obrázek 46: Oxid ceričitý, škrob 

 
Obrázek 47: Oxid ceričitý, škrob 



 
Obrázek 48: Oxid ceričitý, glycin 

 
Obrázek 49: Oxid ceričitý, glycin 



 
Obrázek 50: Oxid ceričitý, glycin 

 
Obrázek 51: Oxid ceričitý, močovina 



 
Obrázek 52:Oxid ceričitý, močovina 

 
Obrázek 53: Oxid ceričitý, kyselina citronová 



 
Obrázek 54: Oxid ceričitý, kyselina citronová 

 
Obrázek 55: Oxid ceričitý, čajový extrakt 



 
Obrázek 56: Oxid ceričitý, nanospider, zvlákňování PVA s extraktem z čaje 

 
Obrázek 57: Oxid železitý, čajový extrakt 



 
Obrázek 58: Oxid železitý, čajový extrakt 

 
Obrázek 59: Částice oxidu železitého, vaječný bílek 



 
Obrázek 60: Částice oxidu železitého, vaječný bílek 

 
Obrázek 61: Částice oxidu železitého, vaječný bílek 



 
Obrázek 62: Oxid železitý, škrob 

 
Obrázek 63: Oxid železitý, glycin 



 
Obrázek 64: Oxid železitý, glycin 

 
Obrázek 65: Oxid železitý, glycin 



 
Obrázek 66: Oxid železitý, močovina 

 
Obrázek 67: Oxid železitý, močovina 



 
Obrázek 68: Oxid železitý, kyselina citronová 

 
Obrázek 69: Oxid železitý, kyselina citronová 



 
Obrázek 70: Oxid železitý, kyselina citronová 

 
Obrázek 71: Oxid železitý, netermální precipitace 



 
Obrázek 72: Oxid železitý, netermální precipitace 

 
Obrázek 73: Oxid železitý, netermální precipitace 



 
Obrázek 74: Oxid železitý, netermální precipitace 

 
Obrázek 75: Oxid ceričitý, netermální precipitace 



 
Obrázek 76: Oxid ceričitý, netermální precipitace 

 
Obrázek 77: Barevné porovnání oxidů ceričitých 



 
Obrázek 78: Barevné porovnání oxidů železitých 

 
Obrázek 79: Zleva: Oxid lanthanitý, oxid ceričitý, oxid gadolinitý, oxid praseodymyto, 

praseodymičitý, oxid gadolinitý 

 

 


